
Ma peinture de sol s'écaille
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C'est un plancher

Votre plancher contient des 

produits gras, types cires ou 

salissures qui empêchent 

l'accrochage de la peinture. Poncer 

le plancher jusqu'à retrouver un 

bois sain et non gras (test de la 

goutte d'eau qui doit pénétrer dans 

le bois) et repeindre. Si la bois a 

été ciré pendant de longues 

années, il est possible que la mise 

en peinture ne soit pas possible.
Vs faites le test de la 

goutte d'eau: elle perle à la 

surface du sol et  le 

dessous des écailles de 

peintures est  lisse

Votre sol béton est non poreux. 

Faites un traitement acide (dans un 

arrosoir plastique, diluer 1l d'acide 

chlhydrique dans 4 litres d'eau pour 

20m² - toujours dans cet ordre-là - 

et arrosez le sol - laissez sécher et 

éliminez la poussière - vérifiez la 

porosité avec le test de la goutte 

d'eau qui doit être absorbée dans 

la minute qui suit) ou un ponçage 

avec une machine au grain N°16 

pour créer la bonne porosité avant 

de peindre. La première couche 

doit pénétrer dans le support.

Si vs faites le test de la goutte 

d'eau, l'eau s'infiltre et change la 

couleur du béton

Votre sol béton est poudreux. Il 

part en poussière

Votre sol se désagrège et la 

peinture s'en va avec la poussière 

de béton. Refaire une chape 

compatible avec la mise en 

peinture.

Votre sol est en béton

C'est un carrelage

Il a plus de 3 mois

Il est lisse et compact

Votre chape est encore humide . 

Laissez sécher complétement le 

béton avant de peindre.

Le carrelage est resté gras ou 

imprégné de salissures qui 

empêchent la peinture d'accrocher. 

Poncer pour éliminer la patine 

incrustée et appliquer la peinture 

sol IDECO.

peinture sol


